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一、实验室名称，学科（领域），依托单位

实验室名称：磁学与磁性材料

学科（领域）：凝聚态物理、材料物理与化学、核物理与核技术

依托单位：兰州大学

二、实验室工作纪要

2004年度兰州大学磁学与磁性材料教育部重点实验室（以下简称实验室）在教育部和兰州大学的大力支持下，实验室与兰州大学签订了2004年度实验室建设任务书，以实验室为基础完成了 “985”工程二期第二类平台的论证工作，完成了对实验室固定人员的调整（见附件一），结合“211”工程二期和“985”工程一期建设对实验设备进行了更新和改造，加强了三个主要的固定研究方向（见附件二）和新的交叉方向的科学研究与人才培养，以“开放、流动、联合、竞争”的运行机制为原则，进一步提高了围绕国家目标和学科前沿开展科学研究、管理与运行的认识。现就2004年在各个方面取得的成绩总结如下：

1、科研项目

2004年度正在执行的科研项目一览表

	项目名称
	项目来源
	起止年限
	负责人

	包钢项目
	
	2001.01-2004.12
	李公平

	磁性薄膜中超精细场的内转换电子穆斯堡尔谱研究
	教育部重点项目
	2002.01-2004.12
	李发伸

	新型超导化合物的制备及研究
	教育部重点项目
	2002.01-2004.12
	李发伸

	纳米材料隐身机理研究
	国防973
	2002.01-2006.12
	李发伸李建功薛德胜

	纳米陶瓷的动态烧结与致密化研究
	教育部重点项目
	2002.01-2004.12
	李建功

	纳米镍粉钴粉加工技术研究
	金川公司预研项目
	2002.01-2004.12
	李建功

	纳米材料研究
	教育部高等学校优秀青年教师教学科研奖励计划
	2002.01-2006.12
	李建功

	壁挂彩电和无汞灯用新型发光材料的合成及光学性能研究
	科技部重大基础快速反应项目
	2002.01-2004.12
	王育华

	超高记录密度薄膜磁介质的微结构与基本磁性的研究
	国家自然科学基金
	2002.01-2004.12
	魏福林

	纳米金属颗粒体系中的相互作用与磁矩分布
	国家自然科学基金
	2002.01-2004.12
	薛德胜

	磁性纳米线阵列的尺寸效应与反磁化机制
	教育部《跨世纪优秀人才培养计划》基金
	2002.03-2004.12
	薛德胜

	电机改造
	
	2002.01-2004.12
	李公平

	1#碳砖加工线伺服控制系统技术开发
	
	2002.01-2004.12
	李公平

	中子活化分析慢化装置的设计及调试
	
	2002.01-2004.12
	姚泽恩

	中子发生器INSE
	
	2002.01-2004.12
	姚泽恩

	固沙植被用新材料与低成本制备技术
	“国家863”计划
	2002.01-2004.12
	李培勋

	纳米稀土硅基光电子材料的制备及性能研究
	国家自然科学基金
	2002.01-2004.12
	谢二庆

	低温高密度等离子体的形成及其在硅薄膜生长中的应用
	国家自然科学基金
	2002.01-2004.12
	贺德衍

	磁性纳米线阵的磁各向异性研究
	国家自然科学基金
	2003.01-2005.12
	李发伸

	铜团簇束与硅作用成膜铜在硅中的扩散效应
	国家自然科学基金
	2003.01-2005.12
	李公平

	纳米陶瓷动态控制致密化
	国家自然科学基金
	2003.01-2005.12
	李建功

	模板组装磁性材料纳米线阵及其复合涂层的吸波性能研究
	863计划
	2003.01-2005.12
	王建波

	PDP用新型绿色发光材料的制备及发光性能的研究
	甘肃省自然科学基金
	2003.01-2005.12
	王育华

	壁挂彩电和无汞灯用VUV发光材料的研究
	国家自然科学基金
	2003.01-2005.12
	王育华

	VUV高亮度发光材料的研究
	教育部优秀青年教师资助计划
	2003.01-2005.12
	王育华

	壁挂彩电和无汞灯用新型发光材料的研制
	科技部863
	2003.07-2005.12
	王育华

	新型超高记录密度薄膜磁介质的基本磁性
	国际合作
	2003.01-2004.12
	魏福林

	铁磁类体有限元建模与分析研究
	中船童工集团

710研究所
	2003.01-2004.12
	魏福林吴东平

	低速高电荷态离子大固体表面的散射
	甘肃省自然科学基金
	2003.01-2005.12
	胡碧涛

	低能高电荷态离子与表面的相互作用
	973
	2003.01-2005.12
	陈熙萌

	Si基高亮度有机多色电致发光材料及器件的研究
	国家自然科学基金
	2003.01-2005.12
	张福甲

	新型二氧化硅团簇结构与形成机理的理论研究
	留校博士研究启动
	2003.01-2005.12
	徐  灿

	低能铜团簇束与硅作用的扩散效应
	甘肃省自然科学基金
	2004.01-2005.12
	李公平

	铜纳米微粒结构及其与载体作用的蒙特卡洛研究
	煤转化重点实验室基金
	2004.01-2006.12
	李公平

	片状磁性纳米颗粒的制备、磁性与微波特性研究
	国家自然科学基金
	2004.01-2006.12
	李建功

	片状磁性纳米颗粒的制备与微波磁性研究
	博士点基金项目
	2004.01-2006.12
	李建功

	超高密度薄膜磁记录介质的微观结构与基本磁性研究
	国家自然科学基金
	2004.01-2005.05
	魏福林

	新型超高记录密度薄膜磁介质的基本磁性
	国际合作局
	2004.01-2006.12
	魏福林

	链状硅酸盐纳米粉体材料特性的研究
	教育部博士点基金
	2004.01-2006.12
	薛德胜

	准一维铁氧体纳米线阵列磁特性的尺寸效应
	国家自然科学基金
	2004.01-2006.12
	薛德胜

	用核磁共振研究室温透明铁磁半导体CoxTi1-xO2的微结构与宏观磁性
	国家自然科学基金
	2004.01-2006.12
	葛世慧

	镁离子二次电池正极材料的研究
	兰州大学交叉学科青年创新研究基金
	2004.01-2006.04
	刘雪芹

	超低介电常数纳米多孔薄膜材料的制备和微结构性质研究
	南京大学固体微结构国家重点实验室开放基金
	2004.01-2005.12
	刘雪芹

	光收发模块的校园网络运行测试及研究
	企事业单位委托项目
	2004.10-2006.10
	冯博学

	低速高电荷态离子在固体表面的散射
	教育部博士点基金
	2004.01-2006.12
	胡碧涛

	低速高电荷态离子大固体表面散射时的非弹性能损
	国家自然科学基金
	2004.01-2006.12
	胡碧涛

	离子—原子碰撞中多电子转移过程的研究
	教育部重点基金
	2004.01-2006.12
	刘正民

	空间高能电子流强精确测定
	国防重点基金
	2004.01-2006.12
	陈熙萌


2004年度已知申请到的科研项目一览表

	磁性量子反点阵列膜的磁特性研究
	国家自然科学基金
	2005.10-2007.12
	刘青芳

	软磁薄膜的动态磁特性研究
	兰州交通大学教育部重点实验室开放课题
	2005.01-2005.12
	刘青芳

	高饱和磁感应强度及良好高频特性软磁薄膜的研究
	国家自然科学基金委
	2005.1-2007.12
	魏福林

	磁电阻随机存储单元磁化行为的计算机数值模拟
	教育部
	2005.1-2005.12
	魏福林

	磁性纳米线阵列膜的反常矫顽力温度特性研究
	国家自然科学基金
	2005.01-2007.12
	王建波

	超大规模集成电路中新型互连介质薄膜材料的制备和特性研究
	甘肃省自然科学基金
	2005.01-2006.12
	刘雪芹

	镁离子二次电池氧化物正极材料的制备和特性研究
	国家自然科学基金
	2005.01-2007.12
	刘雪芹


织构碘化铅薄膜的脉冲激光制备及其在辐射探测器中的应用

	
	主管部门科技项目
	2005.01-2007.12
	贺德衍

	奇异核寿命的实验测量
	中美合作项目
	2005.01-2009.12
	胡碧涛


2、科研经费
2004年度到位经费一览表

	承担的任务
	承担课题数
	经费数额（万元）

	863计划
	3
	70

	973计划
	3
	67

	攀登计划
	无
	无

	国家自然科学基金
	13
	130

	国家攻关计划
	无
	无

	省部级重大重点
	5
	15

	横向合作
	8
	40.5

	其它
	16
	80.7

	合计
	48
	403.2


3、获奖成果

2004年度获奖成果一览表

	项目名称
	获奖类别
	获奖等级
	授奖单位
	获奖时间
	获奖人

	磁性纳米线阵列和颗粒的制备与性质
	科技进步奖
	二
	甘肃省科技厅
	2004
	薛德胜、李发伸、葛世慧等

	磁性纳米线阵列和颗粒的制备与性质
	科技进步奖
	一
	甘肃省教育厅
	2004
	薛德胜、李发伸等


4、发表的论文

2004年度发表论文一览表

	序号
	论  文  名  称
	形式
	论 文 作 者
	刊  物  名  称
	出版日期

	1
	Test Study on Retarded Adhesive Mortar Screw Conveying,
	
	J. H. Zhang, Q. C. Wang, H. D. Li, and D. S. Xue,
	Journal of the China Railway Society
	26 (2)，86 (2004).

	2
	Prussian Blue Nanowires Fabricated by Elcetro- deposition in Porrous Anodic Aluminum Oxide,
	SCI
	H. Q. Luo, X. G. Chen, P. H. Zhou, H. G. Shi, and D. S. Xue,
	Electrochem. Soc
	151 (9), C567 (2004).

	3
	The Fabrication and Characteristic Properties of Amorphous Fe1-xPx Alloy Nanowire Arrays
	SCI
	D. S. Xue, and H. G. Shi,
	Nanotechnology
	15, 1752 (2004)

	4
	The Fabrication and the Coercivity Mechanism of Segmented (Ni/Fe)m Com- posite Nanowire Arrays,
	SCI
	D. S. Xue, H. G. Shi, and M. S. Si,
	J. Phys.: 

Condens. Matter
	16, 8775 (2004).

	5
	57Fe Mössbauer Study of Magnetic Nanowires
	SCI
	D. S. Xue, and F. S. Li,
	Hyperfine Interactions
	156/157, 31 (2004).

	6
	Synthesis and Mössbauer Study of Maghemite Nanowire Arrays
	SCI
	D. S. Xue, L.Y. Zhang, and F. S. Li,
	Hyperfine Interactions
	156/157, 41 (2004).

	7
	A Study of the Conveying Theory of Retarded Adhesive Mortar by Screw,
	
	J. H. Zhang and D. S. Xue,
	J. Lanzhou Univ (Natural Sci.).
	40, 17 (2004). 

	8
	Electronic Structures and Magnetic Properties of CoN, NiN and CuN
	SCI
	H. B. Wang and D. S. Xue,
	Chin. Phys. Lett.
	21, 1612 (2004).

	9
	Binghaw Flows of Retard- ed Adhesive Mortar in a Single-Screw Extruder 
	SCI
	J. H. Zhang and D. S. Xue,
	Acta Mech. Sinica
	36, 479 (2004). 

	10
	The Fabrication and Magnetic Properties of Nanowire-like Iron Oxide 
	SCI
	L.Y. Zhang, D. S. Xue, X. F. Xu, A. B. Gui, and C. X. Gao,
	J. Phys.: Condens. Matter
	16, 4541 (2004).

	11
	Design of the Magnetic Field System for Beijing Intense Slow Positron Beam Teansportation 
	SCI
	X. Z. Cao, B. Y. Wang, R. S. Yu, C. F. Wei, D. S. Xue, and L. Wei,
	HEP& NP
	28, 560 (2004).  

	12
	Finite-Size Effect on Magnetic Properties in Prussian Blue Nanowire Arrays 
	SCI
	P. H. Zhou, and D. S. Xue,
	J. Appl. Phys.
	95(12), 610 (2004).

	13
	Synthesis, Mössbauer Spectra and Magnetic Properties of Quasi-One- Dimentional Fe3O4 Nanowires
	SCI
	D. S. Xue, L. Y. Zhang, C. X. Gao, X. F. Xu, and A. B. Gui,
	Chin. Phy. Lett.
	21, 733 (2004).

	14
	Fabrication and Chara- cterization of Highly Ordered Vanadium-Iron Cyanide Molecular Magnet Nanowire Arrays
	SCI
	P. H. Zhou, D. S. Xue, H. Q. Luo, J. L. Yao, and H. G. Shi,
	Nanotechnology
	15, 27 (2004)

	15
	不同晶体结构钴纳米线阵列的制备和磁性研究
	SCI
	李发伸，王涛，

任立元，孙建荣
	科学通报（中国科学杂志社）
	49（8），2004

	16
	Structure and magnetic properties of Co nano- wires in self-assembled arrays
	SCI
	Fashen Li, Tao Wang, Liyuan Ren and Jianrong Sun
	J. Phys.: Condens. Matter
	16，8053（2004）

	17
	Paramagnetic Meissner effect in Pb nanowire arrays
	SCI
	Shijun Yuan,Liyuan Ren,and Fashen Li
	PHYSICAL REVIEW B
	69, 092509（2004）

	18
	Ionic disorder and Yaffet– Kittel angle in nano- particles of ZnFe2O4 pre- pared by sol-gel method
	SCI
	Li Wang,Qingguo Zhou,and Fashen Li
	Phys. Stat. Sol. (b) (Elsevier Science)
	241(2),   (2004)

	19
	Site Preference of Fe in Nanoparticles of ZnFe2O4
	SCI
	F.S. Li，L.Wang,

J.B.Wang,
	J.Magn.Magn.Mater（Elsevier Science）
	268, 332 (2004)

	20
	Magnetic properties and Mössbauer studies of nanosized NiFe2O4 particles
	SCI
	Jinhong Liu，Li Wang，and Fashen Li
	J.Mater.Sci.Lett.
	已接收

	21
	H2O2氧化法制备Fe3O4纳米颗粒及与共沉淀法制备该样品的比较
	SCI
	李发伸，王涛，

王颖
	物理学报
	已接收

	22
	纳米颗粒NiFe2O4的穆斯堡尔谱研究
	
	刘锦宏、王丽 薛萍萍、温福生 李发伸
	兰大学报
	已接收

	23
	The magnetic properties of NixZn1-xFe2O4 films fabricated by alternative sputtering technology
	SCI
	Jianhua Gao, Yitao Cui, Zheng Yang
	Materials Science and Engineering B
	110, 111 (2004)

	24
	Effects of sputtering con- ditions on the structure and magnetic properties of Ni-Fe films
	SCI
	X.H.Li, Z.Yang*
	Materials Science and EngineeringB
	106, 41 (2004)

	25
	Reduction of crystalliza- tion temperrature of the Nd-Fe-B thin films by Cu addition
	SCI
	Yungui Ma, Zheng Yang, M.Matsumoto.
	Materials Science and Engineering B
	110, 190 (2004)

	26
	Coercivity map of perpendicular patterned CoCrpt medium investigated by using MFM
	SCI
	J.Bai, H.Takahoshi, H.Ito, H.Saoto, Z.Yang, and S.Ishio
	Phys. Stat. Sol. (a)
	DOI10.1002 (2004)

	27
	Effects of underlayer materials and substrate temperatures on the structural and magnetic properties on Nd2Fe4B films
	SCI
	Ma Yun-Gui, Yang Zheng, M.Matsumoto, A.Morisako,and S.Takei
	Chinese Physics
	13(11) 1969 (2004).

	28
	Ni-Zn铁氧体薄膜的结构和磁性
	SCI
	高建华，崔艺涛， 杨正
	物理学报
	53 (10) 3550 (2004).

	29
	Fe-Ni合金薄膜的结构和磁性
	SCI
	李晓红，杨正
	物理学报
	53（05）1510 (2004).

	30
	Influence of Micro- structure on the tunnel magnetoresistance of Co-Cr2O3 granular films
	SCI
	Shihui Ge
	J. Phys. D
	37, 1520 (2004)

	31
	不连续Co/SiO2多层膜的结构及其输运性质研究
	SCI
	葛世慧
	物理学报
	53, 3555 (2004)

	32
	不连续Fe25Ni75/SiO2多层膜的结构和隧道电阻效应
	
	刘春明，葛世慧
	兰大学报
	已接受

	33
	磁性半导体CoxTi1-xO2薄膜磁性和结构研究
	
	葛世慧等
	中国稀土学报
	已接受

	34
	不连续多层膜Fe25Ni75的微观结构和隧道磁电阻
	
	刘春明，葛世慧
	中国稀土学报
	已接受

	35
	Preparation and character- ization of BaMgAl10O17: Eu phosphor coated with MgF2 by a sol-gel process
	
	Feng Li, Yuhua Wang
	PRICM-5, Beijing, China
	2004.11

	36
	Coprecipitation Synthesis and Photoluminescence of BaMgAl10O17:Eu2+ Pho- sphor for PDP Application
	
	Zhanhui Zhang, Yuhua Wang
	PRICM-5, Beijing, China
	2004.11

	37
	Control of Morphology of YBO3:Eu By a Mild Hydrothermal Process
	
	Ling He, Yuhua Wang
	PRICM-5, Beijing, China
	2004.11

	38
	BaMgAl10O17:Eu2+的硝酸盐热分解法合成及其发光特性研究
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	实用新型
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	张建辉、薛德胜
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6、人才引进和研究生培养

2004年度人才引进：

胡碧涛  教  授 核物理与核技术

姚泽恩  教  授 核物理与核技术

刘雪芹  副教授 半导体物理

高美珍  副教授 材料物理与化学

2004年度研究生培养：
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	序号
	姓　名
	性别
	在读时间
	导　师
	所在单位

	1
	袁士俊
	男
	2004.9-至今
	李发伸
	兰州大学

	2
	孙建荣
	男
	2004.9-至今
	李发伸
	兰州大学

	3
	王海波
	男
	2004.9-至今
	李发伸
	兰州大学

	4
	桂安标
	男
	2004.9-至今
	薛德胜
	兰州大学

	5
	闫中杰
	男
	2004.9-至今
	薛德胜
	兰州大学

	6
	许雪飞
	男
	2004.9-至今
	薛德胜
	兰州大学

	7
	幺金丽
	女
	2004.9-至今
	薛德胜
	兰州大学

	8
	卫秀成
	男
	2004.9-至今
	贺德衍
	兰州大学

	9
	张  弘
	男
	2004.9-至今
	贺德衍
	兰州大学

	10
	王钟颖
	女
	2004.9-至今
	李建功
	兰州大学

	11
	马  骥
	男
	2004.9-至今
	李建功
	兰州大学

	12
	黄娟娟
	女
	2004.9-至今
	李建功
	兰州大学

	13
	张旭东
	男
	2004.9-至今
	李建功
	兰州大学

	14
	边  海
	男
	2004.9-至今
	刘正民
	兰州大学

	15
	张  宇
	男
	2004.9-至今
	刘正民
	兰州大学

	16
	高  辉
	女
	2004.9-至今
	王育华
	兰州大学

	17
	李  峰
	男
	2004.9-至今
	王育华
	兰州大学

	18
	李小侠
	女
	2004.9-至今
	王育华
	兰州大学

	19
	张占辉
	男
	2004.9-至今
	王育华
	兰州大学

	20
	何  玲
	女
	2004.9-至今
	王育华
	兰州大学

	21
	段辉高
	男
	2004.9-至今
	谢二庆
	兰州大学

	22
	叶  凡
	女
	2004.9-至今
	谢二庆
	兰州大学

	23
	贾昌文
	男
	2004.9-至今
	谢二庆
	兰州大学

	24
	蒋  然
	男
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	谢二庆
	兰州大学

	25
	张  军
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	2004.9-至今
	谢二庆
	兰州大学

	26
	聂  政
	男
	2004.9-至今
	杨建红
	兰州大学

	27
	肖  剑
	男
	2004.9-至今
	张福甲
	兰州大学

	28
	孙光智
	男
	2004.9-至今
	陈熙萌
	兰州大学

	29
	鲁彦霞
	女
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	陈熙萌
	兰州大学
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	邵剑雄
	男
	2004.9-至今
	陈熙萌
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	崔  莹
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	兰州大学
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	兰州大学
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	周雪云
	女
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	兰州大学

	7
	张军英
	女
	2004.9-至今
	贺德衍
	兰州大学

	8
	张晓康
	男
	2004.9-至今
	贺德衍
	兰州大学

	9
	王  琦
	女
	2004.9-至今
	贺德衍
	兰州大学
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	江祥华
	男
	2004.9-至今
	贺德衍
	兰州大学
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	潘清涛
	男
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	兰州大学
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	周  波
	男
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	兰州大学
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	王金晓
	女
	2004.9-至今
	贺德衍
	兰州大学

	14
	付玉军
	男
	2004.9-至今
	贺德衍
	兰州大学

	15
	潘  伟
	男
	2004.9-至今
	贺德衍
	兰州大学

	16
	乔  亮
	男
	2004.9-至今
	李发伸
	兰州大学

	17
	王  颖
	女
	2004.9-至今
	李发伸
	兰州大学

	18
	宋力晶
	男
	2004.9-至今
	李发伸
	兰州大学

	19
	墨蕊娜
	女
	2004.9-至今
	庞  华
	兰州大学

	20
	尚海涛
	男
	2004.9-至今
	王建波
	兰州大学

	21
	李世梁
	男
	2004.9-至今
	王建波
	兰州大学

	22
	李正华
	男
	2004.9-至今
	魏福林
	兰州大学

	23
	贺健民
	男
	2004.9-至今
	魏福林
	兰州大学

	24
	张永哲
	男
	2004.9-至今
	谢二庆
	兰州大学

	25
	赵建果
	男
	2004.9-至今
	谢二庆
	兰州大学

	26
	乔  敏
	男
	2004.9-至今
	谢二庆
	兰州大学

	27
	张振兴
	男
	2004.9-至今
	谢二庆
	兰州大学

	28
	陈支勇
	男
	2004.9-至今
	谢二庆
	兰州大学

	29
	贾  璐
	女
	2004.9-至今
	谢二庆
	兰州大学

	30
	赵建利
	男
	2004.9-至今
	薛德胜
	兰州大学

	31
	徐  彦
	男
	2004.9-至今
	薛德胜
	兰州大学

	32
	高  波
	女
	2004.9-至今
	薛德胜
	兰州大学

	33
	冯  杰
	男
	2004.9-至今
	薛德胜
	兰州大学

	34
	龚  育
	男
	2004.9-至今
	薛德胜
	兰州大学

	35
	高  华
	男
	2004.9-至今
	薛德胜
	兰州大学

	36
	钟晓亮
	男
	2004.9-至今
	薛德胜
	兰州大学

	37
	刘  曦
	男
	2004.9-至今
	杨  正
	兰州大学

	38
	郭跃萍
	女
	2004.9-至今
	李建功
	兰州大学

	39
	徐远丽
	女
	2004.9-至今
	李建功
	兰州大学

	40
	苏兴华
	男
	2004.9-至今
	李建功
	兰州大学

	41
	田强
	男
	2004.9-至今
	李建功
	兰州大学

	42
	陆青山
	男
	2004.9-至今
	李建功
	兰州大学

	43
	王强
	男
	2004.9-至今
	刘正民
	兰州大学

	44
	马霄云
	女
	2004.9-至今
	刘正民
	兰州大学

	45
	杨振
	男
	2004.9-至今
	刘正民
	兰州大学

	46
	聂阳波
	男
	2004.9-至今
	刘正民
	兰州大学

	47
	王斌
	男
	2004.9-至今
	王育华
	兰州大学

	48
	张稚雅
	女
	2004.9-至今
	王育华
	兰州大学

	49
	王得印
	男
	2004.9-至今
	王育华
	兰州大学

	50
	左银艳
	女
	2004.9-至今
	王育华
	兰州大学

	51
	艾利君
	男
	2004.9-至今
	徐金城
	兰州大学

	52
	蒋学文
	男
	2004.9-至今
	徐金城
	兰州大学

	53
	曾  俊
	男
	2004.9-至今
	徐金城
	兰州大学

	54
	朱桐宇
	男
	2004.9-至今
	徐金城
	兰州大学

	55
	王晓华
	女
	2004.9-至今
	徐金城
	兰州大学

	56
	宋承信
	男
	2004.9-至今
	杨建红
	兰州大学

	57
	张致琛
	男
	2004.9-至今
	杨建红
	兰州大学

	58
	刘建波
	男
	2004.9-至今
	张福甲
	兰州大学               

	59
	陶春兰
	女
	2004.9-至今
	张福甲
	兰州大学

	60
	李建丰
	男
	2004.9-至今
	张福甲
	兰州大学

	61
	桂文明
	男
	2004.9-至今
	张福甲
	兰州大学

	62
	胥  超
	男
	2004.9-至今
	张福甲
	兰州大学

	63
	张旭辉
	男
	2004.9-至今
	张福甲
	兰州大学

	64
	柴海峰
	男
	2004.9-至今
	张福甲
	兰州大学

	65
	孙  煜
	男
	2004.9-至今
	张福甲
	兰州大学

	66
	王  俊
	男
	2004.9-至今
	陈熙萌
	兰州大学

	67
	陈  林
	男
	2004.9-至今
	陈熙萌
	兰州大学

	68
	何子锋
	男
	2004.9-至今
	陈熙萌
	兰州大学

	69
	闫  鑫
	男
	2004.9-至今
	冯博学
	兰州大学

	70
	顾建刚
	男
	2004.9-至今
	胡碧涛
	兰州大学

	71
	董  静
	女
	2004.9-至今
	胡碧涛
	兰州大学

	72
	王优洲
	男
	2004.9-至今
	胡碧涛
	兰州大学

	73
	罗  伟
	男
	2004.9-至今
	胡碧涛
	兰州大学

	74
	盖志刚
	男
	2004.9-至今
	李公平
	兰州大学

	75
	宋保德
	男
	2004.9-至今
	李公平
	兰州大学


2004年毕业硕士研究生一览表

	序号
	姓　名
	性别
	在读时间
	导　师
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	1
	马云贵
	男
	2000.9-2004.6
	杨  正
	兰州大学

	2
	杨啸林
	男
	2000.9-2004.6
	葛世慧
	兰州大学

	3
	于  波
	男
	2000.9-2004.6
	李建功
	兰州大学

	4
	代富平
	男
	2000.9-2004.6
	冯博学
	兰州大学

	5
	姚  卓
	男
	2000.9-2004.6
	肖春涛
	咸阳彩色显象管厂

	6
	曹江伟
	男
	2001.9-2004.6
	杨  正
	兰州大学

	7
	付  煜
	男
	2001.9-2004.6
	魏福林
	兰州大学

	9
	孙  虎
	男
	2001.9-2004.6
	李发伸
	兰州大学

	11
	薛萍萍
	女
	2001.9-2004.6
	李发伸
	兰州大学

	12
	卢仙聪
	女
	2001.9-2004.6
	葛世慧
	兰州大学

	13
	姜丽仙
	女
	2001.9-2004.6
	葛世慧
	兰州大学

	14
	杨剑红
	男
	2001.9-2004.6
	葛世慧
	兰州大学

	15
	王洪波
	男
	2001.9-2004.6
	薛德胜
	兰州大学

	17
	王  刚
	男
	2001.9-2004.6
	李建功
	兰州大学

	18
	赵  睿
	男
	2001.9-2004.6
	李建功
	兰州大学

	19
	乔俊强
	男
	2001.9-2004.6
	李建功
	兰州大学

	20
	陈  冲
	男
	2001.9-2004.6
	冯博学
	兰州大学

	21
	伞海生
	男
	2001.9-2004.6
	冯博学
	兰州大学

	22
	何毓阳
	男
	2001.9-2004.6
	冯博学
	兰州大学

	23
	张  宇
	男
	2001.9-2004.6
	李公平
	兰州大学

	24
	赵  力
	女
	2001.9-2004.6
	刘正民
	兰州大学

	25
	孟庆华
	女
	2001.9-2004.6
	陈熙萌
	兰州大学

	26
	郑华靖
	男
	2001.9-2004.6
	谢二庆
	兰州大学

	27
	姜永睿
	女
	2001.9-2004.6
	谢二庆
	兰州大学

	28
	林洪峰
	男
	2001.9-2004.6
	谢二庆
	兰州大学

	29
	彭爱华
	男
	2001.9-2004.6
	谢二庆
	兰州大学

	30
	杨钟时
	男
	2001.9-2004.6
	贺德衍
	兰州大学

	31
	海  龙
	男
	2001.9-2004.6
	贺德衍
	兰州大学

	32
	张  弘
	男
	2001.9-2004.6
	贺德衍
	兰州大学

	33
	司文景
	女
	2001.9-2004.6
	贺德衍
	兰州大学

	34
	宋  珍
	女
	2001.9-2004.6
	张福甲
	兰州大学

	35
	朱  博
	男
	2001.9-2004.6
	张福甲
	兰州大学

	36
	刘瑞东
	男
	2001.9-2004.6
	张福甲
	兰州大学

	37
	黄鲁宁
	男
	2001.9-2004.6
	李培勋
	兰州大学

	38
	程  峰
	男
	2001.9-2004.6
	李培勋
	兰州大学

	39
	卫秀成
	男
	2001.9-2004.6
	李培勋
	兰州大学

	40
	夏  龙
	男
	2001.9-2004.6
	徐金诚
	兰州大学

	41
	姜金龙
	男
	2001.9-2004.6
	徐金诚
	兰州大学

	42
	杨高强
	男
	2001.9-2004.6
	高美珍
	兰州大学

	43
	王晓玲
	女
	2001.9-2004.6
	杨建红
	兰州大学

	44
	于  波
	女
	2001.9-2004.6
	李建功
	兰州大学

	45 
	倪  侠
	女
	2001.9-2004.6
	李建功
	兰州大学


研究生获奖一览表

	序 号
	姓  名
	获奖名称

	1
	张丽英
	2004年度兰州大学创新人才奖

	2
	方泽波
	2004年求是奖

	3
	何志巍
	2004年求是奖

	4
	安钩鸿
	2004年求是奖


7、访问学者

2004年度访问学者一览表

	序号
	姓名
	课         题
	工作单位
	工作时间

	1
	无
	无
	无
	无


三、学术委员会会议纪要

2004年度学术委员会会议于2004年7月20日在兰州大学磁学与磁性材料教育部重点实验室召开。在兰州附近的实验室学术委员会委员薛群基院士、陈学康研究员、伍虹高级工程师、王国华高级工程师、葛世慧教授、杨正教授、李发伸教授、郑小静教授、薛德胜教授参加了该次学术委员会会议，实验室副主任魏福林教授也列席了会议。

实验室主任薛德胜教授围绕实验室近一年的成果和实验室的下一步发展向委员们作了具体汇报。（1）、介绍了2003-2004年期间，围绕“211”工程二期和“985工程”一期和二期的建设，实验室在人员数量和结构、设备更新和改造、科学研究与人才培养、管理与运行各个方面的基本情况。（2）介绍了实验室在一年来取得的科技成果，特别是在三个固定的主要研究方向上和新的交叉领域的创新性工作。（3）介绍了实验室在未来几年内主要的重大研究领域：超高密度信息磁存储技术与材料；信息存储与处理的特种电子材料与器件；自旋电子材料与器件；电子和光电子薄膜信息材料；高频和超高频软磁薄膜材料与器件；新型适用高效隐身材料；信息显示用发光材料；多色高亮度有机发光材料及高效白色有机电致发光器件；有色金属纳米深加工。（4）介绍了实验室的下一步发展思路，主要是围绕科学研究前沿和国家需求实验室应采取的措施（见附件三）。并希望委员们对实验室下一步工作和进一步发展提出宝贵意见。

与会代表各自发表了看法，并进行了认真的讨论。之后，将讨论结果与学术委员会主任都有为教授进行了单独交流（10月份兰州）。并利用开会机会（10月份太原）与成昭华教授，苏刚教授进行了认真交换意见。经充分酝酿，最后确定一下几点决议：

1、 应进一步加大对高水平人才的引进和培养力度。一个方向的好坏，直接取决于学术带头人的能力和水平。实验室处在高水平的老专家逐步要退休的情况下，应高度重视高水平人才的引进和培养力度。同时，希望老专家能在这方面献计献策。

2、 希望加快实验室人员间的交叉融合速度。实验室的人员来自于凝聚态物理、材料物理与化学学科、核物理与技术。他们在各自方向上都完成了出色的工作。如果能进一步融合，从材料制备、物理性质研究到核技术与核方法的充分，必将在选择的一些重大研究领域内取得很好的成绩。

3、 结合学校重点学科建设，进一步加强实验室建设。既然兰州大学和教育部在 “985”二期建设中将实验室作为一个二类平台进行建设，那么实验室应该抓住这个机遇进一步发展，形成一个有国际水准的实验室。

4、 应重视实验技术系列人员的培养。实验技术系列人员是实现科学创新的关键成员之一，在目前对实验技术系列人员要求越来越高的情况下，希望能在人员素质和他们的待遇方面都能有所提高，以保证实验室科研工作能顺利进行，避免很多院校和企业中出现的仪器开机率低和损坏率高的问题。

5、 坚持保留磁学这一高校中唯一的阵地。在目前原来不多的几个磁学专业也相继消失的情况下。坚持保留磁学专业是对国家长远发展的重要贡献，也是目前磁学发展所要求的。否则与一个磁学大国的现实是不相配的。

6、 在两个方面要加快工作。鉴于目前国家需求和学科发展的需要，实验室应重点在超高频磁性材料领域和超高密度信息记录领域做出更大的贡献。
四、国内外学术交流和会议

2004年组织的学术会议

	会议名称
	会议地点
	会议时间
	特邀

报告
	会议

论文

	973项目研讨会
	兰州
	2004.09
	1
	6


2004参加国际、国内学术会议

	会议名称
	会议地点
	会议时间
	特邀

报告
	会议

论文

	9th joint MMM/ Intermag conference ,
	Anaheim,California,U.S.A
	2004.07
	
	3

	The 49th Conference on Magnetism & Magnetic Materials
	Jacksonville,
Florida,USA
	2004.12
	
	1

	The Fifth Pacific Rim Inter. Conference on Advanced Materials and Processing
	Beijing, China
	2004.12
	
	3

	ASID’04
	Nanjing, China
	2004.02
	
	1

	第七届纳米材料国际会议
	德国威斯巴登
	2004.06.
	
	

	第四届全国磁性薄膜与纳米磁学会议
	天津
	2004.05
	1
	2

	全国金相与显微分析学术会议
	马鞍山
	2004.08
	1
	

	中国科协青年年会材料分会
	上海
	2004.11
	
	1

	中国晶体年会
	成都
	2004.08
	
	

	XRD研讨会
	漓江
	2004.10
	1
	1

	中国物理年会秋季会议
	太原
	2004.10
	1
	3

	973项目研讨会
	南京/武汉
	2004.06/10
	3
	1


2004年邀请专家报告

	题目
	报告人
	单位
	时间

	关于日本电子TME、SME性能报告
	胡晋生
	日本电子
	2004.03

	新世纪微波磁学发展的回顾和展望
	朱生传
	北京大学
	2004.04

	二十一世纪纳米科技研发的展望和机遇
	李家明
	清华大学
	2004.05

	固体局域特性计算的理论框架
	John M. Vail
	Univ. of Manitoba
	2004.05

	复杂系统的计算模拟
	孔 勇博士
	德国Max-Planck研究所
	2004.06

	原子力和磁力显微镜在生物领域的应用
	徐 海博士
	新加坡国立大学
	2004.06

	磁记录材料的新进展
	卞小平
	IBM
	2004.07

	磁记录简史
	唐  立
	IBM
	2004.07

	用第一原理计算方法预测材料特性
	冯元平
	新加坡国立大学
	2004.07

	Advancing into the future of magnetic recording
	Professor Akimitsu Morisako
	Shinshu University
	2004.08

	Introduction and control of metastable state in elliptical and rectagular magnetic nanoelements
	Professor  Liu Xia Xi
	Shinshu University
	2004.08

	磁性隧道结材料及其磁敏器件的研究和进展
	韩秀峰
	中科院物理所
	2004.08

	Review on Recent Perpen- dicular Recording Device and Their Performances
	Professor Kazuhiro Ouchi
	Advanced Institute of Akito
	2004.09

	超高密度信息存储薄膜
	张振刚
	TDK
	2004.09

	金属表面纳米化/纳米金属力学性能
	卢柯院士
	中科院金属所
	2004.09

	Some considerations about preparing for ultra-high density magnetic recording
	Professor Mitsunori Matsumato
	Shinshu University
	2004.10

	Magnetization Reversal Process in Nano-Scale Magnet Measured by Magnetic Force Microscope
	Professor S.Ishio
	Akito University
	2004.10

	Simutaneous  Triple Radiation Mossbauer Spectroscopy
	Professor Alexander .S.Kamzin
	Ioffe Physical-

Technical Institute Rassian Academy
	2004.10

	可预测和可靠的嵌入式实时系统的设计
	Wolfgang.Halang
	Hagen University
	2004.10

	纳米材料变形过程
	Gleiter教授
	德国Karlsruhe研究中心
	2004.11


五、发表的主要学术论文

1. Test Study on Retarded Adhesive Mortar Screw Conveying, J. H. Zhang, Q. C. Wang, H. D. Li, and D. S. Xue, Journal of the China Railway Society, Vol.26，No.2，86 (2004).
2. Prussian Blue Nanowires Fabricated by Elcetrodeposition in Porrous Anodic Aluminum Oxide, H. Q. Luo, X. G. Chen, P. H. Zhou, H. G. Shi, and D. S. Xue, Electrochem. Soc, 151 (9), C567-C570 (2004).

3. The Fabrication and Characteristic Properties of Amorphous Fe1-xPx Alloy Nanowire Arrays, D. S. Xue, and H. G. Shi, Nanotechnology, 15, 1752 (2004)

4. The Fabrication and the Coercivity Mechanism of Segmented (Ni/Fe)m Composite Nanowire Arrays, D. S. Xue, H. G. Shi, and M. S. Si, J. Phys.: Condens. Matter, 16, 8775 (2004).

5. 57Fe Mössbauer Study of Magnetic Nanowires, D. S. Xue, and F. S. Li, Hyperfine Interactions, 156/157, 31 (2004).

6. Synthesis and Mössbauer Study of Maghemite Nanowire Arrays, D. S. Xue, L.Y. Zhang, and F. S. Li, Hyperfine Interactions, 156/157, 41 (2004).

7. A Study of the Conveying Theory of Retarded Adhesive Mortar by Screw, J. H. Zhang and D. S. Xue, Lanzhou Univ (Natural Science). 40, 17 (2004). (Chinese)

8. Electronic Structures and Magnetic Properties of CoN, NiN and CuN, H. B. Wang and D. S. Xue, Chin. Phys. Lett. 21, 1612 (2004).

9. Binghaw Flows of Retarded Adhesive Mortar in a Single-Screw Extrude, J. H. Zhang and D. S. Xue, Acta Mech. Sinica, 36, 479 (2004). (Chinese);

10. The Fabrication and Magnetic Properties of Nanowire-like Iron Oxide, L.Y. Zhang, D. S. Xue, X. F. Xu, A. B. Gui, and C. X. Gao, J. Phys.: Condens. Matter, 16, 4541 (2004).

11. Design of the Magnetic Field System for Beijing Intense Slow Positron Beam Teansportation, X. Z. Cao, B. Y. Wang, R. S. Yu, C. F. Wei, D. S. Xue, and L. Wei, HEP& NP, 28, 560 (2004).  (Chinese);

12. Finite-Size Effect on Magnetic Properties in Prussian Blue Nanowire Arrays, P. H. Zhou, and D. S. Xue, J. Appl. Phys. 95(12), 610 (2004).

13. Synthesis, Mössbauer Spectra and Magnetic Properties of Quasi-One-Dimentional Fe3O4 Nanowires, D. S. Xue, L. Y. Zhang, C. X. Gao, X. F. Xu, and A. B. Gui, Chin. Phy. Lett. 21, 733 (2004).

14. Fabrication and Characterization of Highly Ordered Vanadium-Iron Cyanide Molecular Magnet Nanowire Arrays, P. H. Zhou, D. S. Xue, H. Q. Luo, J. L. Yao, and H. G. Shi, Nanotechnology, 15, 27 (2004)

15. 不同晶体结构的钴纳米线阵列的制备和磁性研究   李发伸 王涛 任立元 孙建荣，科学通报（中国科学杂志社）49（8），2004

16. Structure and  magnetic  properties  of  Co  nanowires  in self-assembled  arrays, Fashen Li,Tao Wang,Liyuan Ren and Jianrong Sun, J. Phys.: Condens. Matter 16，（2004）

17. Paramagnetic Meissner effect in Pb nanowire arrays, Shijun Yuan,Liyuan Ren,and Fashen Li, PHYSICAL REVIEW B,69，（2004）

18. Ionic disorder and Yaffet–Kittel angle in nanoparticles of ZnFe2O4 prepared by sol-gel method, Li Wang, Qingguo Zhou,and Fashen Li, phys. stat. sol. (b) (Elsevier Science),  241, No. 2,  (2004) 

19. Site Preference of Fe in Nanoparticles of ZnFe2O4, F. S. Li，L. Wang, J. B. Wang, J. Magn. Magn. Mater（Elsevier Science）268, (2004)
20. Influence of Microstructure on the tunnel magnetoresistance of Co-Cr2o3 granular films, Shihui Ge, J. Phys. D 37 (2004) 1520
21. 不连续Co/Sio2多层膜的结构及其输运性质研究  葛世慧  物理学报 V.53(2004)3555
22. The magnetic properties of NixZn1-xFe2O4films fabricated by alternative sputtering technology, Jianhua Gao, Yitao Cui, Zheng Yang ,  Materials Science and Engineering B, 110 (2004) 111-114 
23. Effects of sputtering conditions on the structure and magnetic properties of Ni-Fefilms X.H.Li, Z.Yang*, Materials Science and Engineering B 106 (2004) 41-45
24. Reduction of crystallization temperrature of the Nd-Fe-B thin films by Cu addition, Yungui Ma, Zheng Yang, M. Matsumoto, Materials Science and Engineering B 110 (2004) 190-194
25. Coercivity map of perpendicular patterned CoCrpt medium investigated by using MFM, J.Bai, H.Takahoshi, H.Ito, H.Saoto, Z.Yang, and S. Ishio, Phys. Stat. Sol. (a)  1-4(2004)/DOI10.1002/PASSA.200304537
26. Effects of underlayer materials and substrate temperatures on the structural and magnetic properties on Nd2Fe4B films, Ma Yun-Gui Yang Zheng, M. Matsumoto, A. Morisako, and S. Takei, Chimese Physics, 1009-1968/2004/13(11)/1969-06
27. Ni-Zn铁氧体薄膜的结构和磁性, 高建华, 崔艺涛, 杨正, 物理学报, 1000-3290 /2004/ 53（10）/3550-05

28. Fe-Ni合金薄膜的结构和磁性, 李晓红, 杨正,  物理学报, 1000-3290/2004/53（05）/1510-06

29. YBO3:Eu荧光粉的水热法制备及形貌控制  何玲 王育华  高等学校  化学学报, 25(9) (2004) 1585-1588
30. Synthesis and photoluminescence of Eu3+-doped (Y,Gd)BO3 phosphors by a mild hydrothermal process  Yuhua Wang, Tadashi Endo, Ling He, Chunfang Wu, Journal of Crystal Growth,  268  (2004)  568-574
31. GdAl3(BO3)4:Eu3+荧光粉的光致发光特性  王育华 远腾忠 都云昆  无机材料学报  19(4) (2004) 772-778
32. Identification of charge transfer (CT) transition in (Gd,Y)BO3:Eu3+ phosphor under 100-300nm  Yuhua Wang, Xuan Guo, Tadashi Endo, Yukio Murakami, Mizumoto Ushirozaw,  Journal of Solid State Chemistry ,   177 (2004) 2242-2248
33. Luminescent Properties of Ca4GdO(BO3)3:Eu in Ultraviolet and Vacuum Ultraviolet Regions  Yuhua Wang, Tadshi Endo, Erqing Xie, Deyan He, Bin Liu , Microelectronics Journal  35(2004)  357-361
34. Luminescence of Eu3+ in LnAlO3(Ln=Gd,Y) under UV and VUV Excitation  WangYuhua, Endo Tadshi, Li Feng,  Journal of Rare Earths  22  (1)  (2004)  95-99
35. A Remote Data Acquisition and Control System for Mössbauer Spectroscopy, QingguoZhou, Li.Wang, Yanlong Wang, Rongjie Zhou , NIMB  vol 215(3-4), p577-580, 2004
36. Magnetic texture in iron nanowire arrays, J B Wang, X Z Zhou, Q F Liu, D S Xue, F S Li, B Li, H PKunkel and Gwilliams, Nano Technology, 15 (2004) 485–489

37. Remanence Properties and Magnetization Reversal Mechanism of Fe Nanowire  Arrays, WANG Jian-Bo , LIU Qing-Fang, XUE De-Sheng, LI Fa-Shen  CHIN.PHYS. LETT. Vol. 21, No. 5 (2004) 945
38. The effect of diameter on micro-magnetic properties of Fe0.68Ni0.32 nanowire arrays, Q. F. Liu, J. B. Wang, Z. J. Yan, D. S. Xue, J. Magn. Magn. Mater. 278(2004), 323-327 

39. 多晶La0.7Sr0.3MnO3的低温输运性质和磁电阻效应  席力 葛世慧 杨啸林 李成贤, 物理学报  Vol. 53  No.1  P260

40. The structure and magnetic properties of Ni nanoplatelets , Jiangong Li,Yong Qin,Xinli Kou and Juanjuan Huang, Nonatechnology, 15 (8), (2004), 982-986
41. Structure and magnetic properties of cobalt nanoplatelets ,Jiangong Li,Yong Qin,Xinli Kou,Haiying He,Dakang Song, Materials Letters, 58 (20), (2004), 2506-2509
42. La1-xSrxFeO3纳米微粉的微结构与磁性   寇昕莉，秦勇 何海英，李建功    材料科学与工艺    12 (2), (2004), 140-143
43. 射频溅射法制备3C-SiC和4H-SiC薄膜  林洪峰. 谢二庆. 马紫微. 张军. 彭爱华. 贺德衍  物理学报  53: (8)，2004
44. 稀土掺杂多孔硅的蓝光发射  彭爱华. 谢二庆. 贾昌文. 蒋然. 林洪峰. 贺德衍.  物理学报  53－5 (2004)

45. BaMgAl10O17:Eu2+的硝酸盐热分解法合成及其发光特性研究  都云昆，王育华 张占辉  液晶与显示
19(5), (2004) 349-352
46. Zn2Si04:Mn2+荧光粉的燃烧法合成及其发光特性
郝艳，王育华 张占辉, 发光学报
25(4), (2004) 441-445
六、依托单位给予的支持

2004年兰州大学继续对实验室的建设发展进行大力支持。主要体现在以下方面：（1）首先在“985”二期建设中，以实验室为基地建设第二类平台，计划投资约3000万元用于硬件建设，学校还有8000万元用于各个学科的人才引进和培养；（2）学校在极其困难的情况下决定继续拿出30万元作为实验室的运行费，要求按照《兰州大学重点科研基地建设和管理暂行办法》对基地运行使用配套费，与实验室签订了《兰州大学国家（省、部）实验室实验年度建设任务书》；（3）在人才引进和队伍建设方面实验室特事特办，特批给实验室副处级实验室副主任名额一个。

七、运行经费、主任基金等使用情况
按照学校的要求，每年的开放基金经费占运行费的60%，实验室日常运行费占30%，主任基金占10%。我们计划每两年由学术委员会审批一次开放课题。我们已经按照学校对开放基金经费的使用要求，制定了开放基金申请办法、开放基金申请指南、开放基金申请书、开放基金合同书等，并已在实验室主页上开始了公开申报工作。实验室运行费主要用于相关人员的业务培训、办公和仪器设备日常消耗品购制。实验室主任基金主要用于刚刚进入实验室的引进人才的启动费用和某些快速反应项目。由于第一批经费刚到位半年（基本没用），所有经费使用将在2005年进入正规。

附件一、实验室固定人员名单
	序号
	姓  名
	性别
	出生年月
	职  称
	实验室
职务
	专   业
	工作性质

	1
	薛德胜
	男
	1965.09
	教  授
	主  任
	凝聚态物理
	研    究

	2
	李发伸
	男
	1940.09
	教  授
	
	磁学
	研    究

	3
	杨  正
	男
	1934.11
	教  授
	
	磁学
	研    究

	4


	葛世慧
	女
	1942.12
	教  授
	
	磁学
	研    究

	5
	魏福林
	男
	1946.05
	教  授
	副主任
	磁学
	研    究

	6
	冯博学
	男
	1950.07
	教  授
	
	磁学
	研    究

	7
	李建功
	男
	1961.10
	教  授
	
	材料物理
	研    究

	8
	王育华
	男
	1965.12
	教  授
	
	材料物理
与化学
	研    究

	9
	徐金诚
	男
	1945.06
	教  授
	
	材料物理
与化学
	研    究

	10
	刘正民
	男
	1944.08
	教  授
	
	核物理与技术
	研    究

	11
	陈熙萌
	男
	1966.10
	教  授
	
	核物理与技术
	研    究

	12
	胡碧涛
	男
	1966.08
	教  授
	
	核物理与技术
	研    究

	13
	姚泽恩
	男
	1966.08
	教  授
	
	核物理与技术
	研    究

	14
	贺德衍
	男
	1962.12
	教  授
	
	半导体
	研    究

	15
	谢二庆
	男
	1963.10
	教  授
	
	半导体
	研    究

	16
	杨建红
	男
	1965.03
	教  授
	
	微电子
	研    究

	17
	张福甲


	男
	1941.01
	教  授
	
	微电子
	研    究

	18
	肖春涛
	男
	1964.02
	教  授
	
	磁学
	研    究

	19


	罗洪刚
	男
	1971.10
	副教授
	
	理论物理
	研    究

	20
	徐  灿
	男
	1970.03
	副教授
	
	材料物理
与化学
	研    究

	21
	庞  华
	女
	1970.8
	副教授
	
	材料物理
与化学
	研    究

	22
	李培勋
	男
	1967.06
	副教授
	
	材料物理
与化学
	研    究

	23
	高美珍
	女
	1964.06
	副教授
	
	材料物理
与化学
	研    究

	24
	李公平
	男
	1964.02
	副教授
	
	核物理与技术
	研    究

	25
	孔  勇
	男
	1970.06
	副教授
	副主任
	磁学
	研    究

	26
	王  丽
	女
	1972.12
	副教授
	
	磁学
	研    究

	27
	徐  岩
	男
	1970.10
	副教授
	
	理论物理
	研    究

	28
	刘小晰
	男
	1971.01
	副教授
	
	磁学
	研    究

	29
	池俊红
	女
	1974.02
	副教授
	
	磁学
	研    究

	30
	席  力
	男
	1973.10
	副教授
	
	磁学
	研    究

	31
	王建波
	男
	1975.06
	副教授
	
	磁学
	研    究

	32
	刘青芳
	女
	1975.02
	副教授
	
	磁学
	研    究

	33
	刘雪芹
	男
	1975.08
	副教授
	
	半导体
	研    究

	34
	李成贤
	男
	1949.11
	高  工
	
	磁学
	仪器管理

	35
	史慧刚
	男
	1975.07
	讲  师
	
	磁学
	研    究

	36
	毕四军
	男
	1962.10
	工程师
	
	计算机
	仪器管理

	37
	唐丽云
	女
	1965.05
	工程师
	
	金属物理
	仪器管理

	38
	施援平
	女
	1963.07
	助  研
	秘  书
	
	管    理 

	39
	郑  虹
	女
	1982.02
	助  工
	秘  书
	
	管    理


附件二、实验室研究方向工作总结

针对三个固定的特色研究方向，总结如下:

1、磁记录材料、物理与技术

发展高密度硬盘驱动器是应对社会对大容量信息存储系统需求增长这一挑战的最有效途径。目前，实验室达到的记录密度约为：100Gbit/in2 ，未来的研究目标是实现Tbits/in2的超高记录密度。在磁记录系统中，介质是记录信息的载体，而磁头则完成对信息的存入与读出。磁记录系统记录密度的不断提高是以介质和磁头材料的发展与更新为前提的。2004年，研究工作主要致力于超高密度薄膜磁记录介质和高饱和磁感应强度软磁材料。

1）、 新型超高密度薄膜磁记录介质

新型薄膜记录介质中磁性晶粒尺寸必须很小（nm量级），并且分布均匀，同时，晶粒间无磁交换耦合以获得高的信噪比。通过物理或化学的方法可以使磁性晶粒间彼此分割，有效降低晶粒间的交换耦合。但是，小的磁性颗粒受热激发很容易发生磁化翻转，并在硬盘运行的温度条件下成为可观测的效应，从而使信息记录系统的可靠性变差。因此需使用高磁晶各向异性的材料制作薄膜介质。这方面的工作包括：

（1） 钡铁氧体纳米磁记录介质的研究

（2） 元素替代钡铁氧体纳米磁粉介质的研究

（3）高各向异性合金薄膜磁记录介质的研究

在2004年度，基于微磁学原理，对磁性材料的磁化进行了数值模拟，高性能锶钡铁氧体材料的研究和壳体内磁场分布的有限元建模与分析均圆满完成。

2）、 新型高饱和磁感应强度写磁头用软磁薄膜

超高密度磁记录介质是高磁晶各向异性材料，介质矫顽力可达5000Oe以上。为在高轿顽力记录介质上有效写入要记录的信息，写磁头缝隙处产生的磁场应等于20k。这意味着，写磁头磁芯薄膜的饱和磁感应强度Bs要高于20k。具有特别高的饱和磁化感应强度（Bs>20k）的软磁薄膜是新一代写磁头的重要保证。材料具有良好软磁特性的基本条件是低的甚至消失的各向异性。材料中各向异性的强弱顺序是磁晶各向异性—应力各向异性—感应各向异性，要是材料由软磁性的重要条件是降低磁晶各向异性，进一步的要求是降低应力各向异性和感生各向异性。理论分析表明，铁磁性颗粒尺度减小到一定尺度，晶粒间的交换耦合作用能和晶粒各向异性能相互平衡，这个尺度称之为交换耦合长度。当晶粒尺寸小于交换耦合长度时，各晶粒间通过交换耦合作用使各自的易磁化方向沿交换作用的方向磁化，这时表现的各向异性是对铁磁交换长度对应的体积内多个晶粒统计平均的大大降低了的有效各向异性，从而使材料表现出优异的软磁性能。

使用射频溅射薄膜沉积技术，通过沉积态薄膜纳米晶生长和沉积态非晶薄膜的受控晶化的方法分别制备了纳米结构的FeAlN和FeTaN软磁合金薄膜，并对它们的磁性和微结构特点作了比较系统的研究。其饱和磁化强度Bs接近20k。矫顽力小于1Oe。FeCo合金饱和磁感应强度可达24.5 k是迄今所得到的最高Bs的材料，制备软磁性的FeCo基合金薄膜是2004年的主要工作之一。
2、材料的微观电磁结构
在该研究方向上，利用穆斯堡尔谱和核磁共振，对纳米颗粒体系和纳米线体系进行了一系列的工作，并在仪器方面进行了很多工作，现总结如下：

1）纳米颗粒体系

自上个世纪80年代初H. Gleiter教授提出纳米晶材料的概念以来，对纳米材料的研究可以分为两类：一是不断寻找新材料，二是研究这些纳米材料的独特性质。铁氧体作为一种引用广泛的磁性材料，其合成和性质一直是人们关心的问题，其原因在于很多铁氧体材料在纳米尺度下原子的占位方式与大块材料有明显的不同。2004年我们重点进行了CoZn铁氧体的研究，以穆斯堡尔谱学为主，结合其它技术，对其基本磁性、离子占位、离子迁移和晶格振动动力学进行了研究，其创新性成果如下：

非正尖晶石结构ZnFe2O4纳米颗粒的证明  我们用熔胶凝胶法、微波加热法成功制备了ZnFe2O4纳米颗粒。变温加场穆斯堡尔谱研究表明，同块体材料相比，三价铁离子不但占据了B位，也同时占据了A位，而且纳米晶的四极劈裂明显偏大。正是这个原因，在ZnFe2O4纳米颗粒中不但有B-B超交换作用，而且还有A-A和A-B超交换作用，这就可以很好的解释为什么ZnFe2O4纳米颗粒的铁磁—顺磁转变温度比大块的高得多这一“反常”现象。实验发现，ZnFe2O4纳米颗粒中离子占位不仅与晶粒的尺寸有关，而且还与制备方法有关。

CoFe2O4纳米颗粒中离子迁移现象的发现  实验表明，在较高的温度时，三价铁离子会从A位迁移到B位，而且粒子的迁移随温度发生变化。虽然在大块材料中也存在离子迁移，但是由于在纳米颗粒中离子占位的不同，CoFe2O4纳米颗粒中离子迁移的规律不同，主要表现在两个方面：与大块样品相比，CoFe2O4纳米颗粒的居里温度和德拜温度都低，说明CoFe2O4纳米颗粒中离子间的结合强度变弱；由于CoFe2O4纳米颗粒不是完全的反尖晶石结构，离子的迁移直接影响到了超交换作用。与此同时实验还发现超精细参数（超精细场、同质异能移、四极劈裂）的数值和规律也与大块的有所不同。

首次对Co1-xZnxFe2O4纳米颗粒的系统研究  系统制备了Zn替代的这类反铁磁铁氧体，对该系列的晶格常数、超精细参数进行了研究。与大块磁体相比，发现纳米颗粒体系的晶格常数普遍偏大，居里温度普遍偏高（CoFe2O4纳米颗粒除外）。这些说明，在整个体系中亦存在着离子占位与大块材料不同的现象。

2）纳米线阵列的磁性

众所周知，低维材料具有独特的物理性质。对于一维磁性来讲，由于还存在磁性测量灵敏度的问题，所以准一维体系的磁性研究多数集中在分子磁体上。然而，分子磁体本质上还是一个三维体系。因此，纳米线阵列的制备和研究对于理解准一维体系的性质来讲是一个很好的体系。而且，一维体系的磁性有严格解，纳米线阵列也是验证理论解的最好体系之一。与此同时，受超顺磁极限的限制，要进一步提高目前仍作为主体的磁记录介质的密度，必须寻找新的记录模式和记录介质。因此，作为磁记录中最有前景的各向异性量子磁记录，吸引了世界科学家的高度关注。然而，要实现量子磁记录，首先必须制备出各向异性的磁性纳米线阵列。围绕以上思路，我们取得的创新性研究结果如下：

普鲁士蓝类合物纳米线和铁氧化物纳米线阵列制备技术  电化学方法制备化合物时，金属阳离子通常要与一些离子团耦合在一起。对于交流电化学沉积方法来讲，要么容易沉淀，要么难以到达纳米孔洞的底部。我们独创性的利用交流电化学沉积技术，通过调整反应物和反应条件成功制备了几个体系普鲁士蓝类合物分子磁体纳米线阵列，并提出了交流电化学沉积的可能反应机制。交流电化学沉积方法难以直接制备氧化物，且金属合金纳米线难以直接氧化获得纯的氧化物纳米线。我们采用先用电化学方法制备化合物，再将化合物热处理来制备氧化物的思路，成功制备了α-Fe2O3、(-Fe2O3和Fe3O4氧化物。

磁性纳米线阵列的形貌、宏观磁性及微观磁性特点  首次利用“球链模型”和钉扎机制解释了合金纳米线阵列的磁化反磁化机制；提出了椭球链模型，从数值上更好的与研究结果相吻合；考虑到线间相互作用的影响，讨论了纳米线阵列磁滞回线的特点；研究了纳米线阵列的磁性随温度的变化关系。结果表明纳米线阵列的形状各向异性起着主导作用，它甚至改变了传统材料的易磁化方向。但是，纳米线间的相互作用，会影响到磁滞回线的倾斜程度。多数情况下，原子磁矩倾向于沿纳米线轴向排列，但磁矩沿纳米线轴向排列的趋向度与材料种类、微观结构、线的直径和长度有关。

准一维磁性纳米线阵列的低维效应  材料的磁性低维效应表现为两部分：内禀磁性和技术磁性。在技术磁性上明显表现为矫顽力和剩磁的变化。但是要研究内禀磁性的变化并非易事。我们首次制备和研究了分子磁体和氧化物纳米线阵列。发现随纳米线直径的减小分子磁体的居里温度和德拜温度明显降低，而且α-Fe2O3纳米线阵列的莫林相变温度和Fe3O4氧化物奈耳温度也明显降低。发现纳米线阵列的维度效应是影响磁性纳米线阵列的某些特征温度的主要因素。同时还发现，纳米线的表面效应直接决定了Pb纳米线中的顺磁迈斯纳效应和反铁磁α-Fe2O3纳米线中出现弱铁磁性；

磁性纳米线阵列中，内部、端面和表面的磁矩分布  原子磁矩的分布，取决于它们间的相互作用，这也会决定材料的宏观磁性。我们利用穆斯堡尔谱和微磁学模拟技术结合得到了金属和合金纳米线磁矩沿纳米线方向排列，以及表面磁矩分布偏离的结果，并给出了直观的磁化强度分布图像。发现随着直径的增加，不仅表面磁矩分布变化，而且纳米线中还会出现分畴现象。该研究为认识纳米线阵列的磁性随成份、直径和长度的变化规律提供了坚实的微观依据并给出了磁矩分布的直观图像；发现磁矩沿纳米线轴向排列的趋向度与材料种类、微观结构、线的直径和长度有关。

3）微观磁性设备改造

自旋回波核磁共振波谱仪是研究铁磁性材料的超精细作用和固体迟豫过程很重要的技术，我们也是国内唯一拥有该设备的单位。在“211”工程资助下，我们新购置了具有国际水平的新的谱仪。考虑到这项技术的特殊性，很多外围设施需要自己搭建。我们首先完成了新购置的NMR谱仪的全面调试、并开展了很多测试工作。

改装和设计制造了NMR谱仪的探头和匹配系统  由于新的谱仪没有探头系统，这是实现变温连续测量必须与自己的系统很好吻合的关键；与此同时，我们设计和制造了信号校准系统，这也是定量测量所必需的。我们采用了对不同频段的信号采用不同的探测线圈的方法，设计制作了系列的探测线圈，可以测量10M－900M范围内的回波信号。探索和设计了几种不同的信号匹配系统，用于连接信号检测系统和信号接收系统，以使信号检测系统工作在最佳工作状态。另外使不同频率下的自旋回波信号具有可比性，我们设计制作了回波信号校准系统。完善了以上的设计和制作，目前是国内唯一的一台零外磁场自旋回波核磁共振（NMR）波谱仪，可以完成共振频率在10M-900M的自旋回波的探测。
测量了稀释磁性半导体CoTiO2系统的自旋回波信号  NMR可以得到所探测核素的超精细场，进而可以得到微结构。利用NMR效应可以完成XRD等常规手段所探测不到的微观信息，可以有效的完成如稀释磁性半导体中铁磁性起源的研究。针对目前此电子学的研究热点之一稀释磁性半导体CoTiO2系统开展了研究。其原因在于灾自旋电子学终，要保持自旋激化状态，必须了解和掌握自旋——自旋和自旋——晶格迟豫过程。这一研究也是自旋回波核磁共振的优势。我们得到了一些有意义的结果，更深入的测量和分析工作还在继续中。

测量了纳米晶粒LSMO中Mn的自旋回波信号  在磁电子学中，巨磁电阻、隧穿磁电阻和庞磁电阻是三个重要的体系。而庞磁电阻材料，同时还具有巨磁卡效应（可用于磁制冷）和很好的光学性质（透光和吸收），两者的结合在空间微电机方面有很好的用途。从理论上讲，它看起来与相变密切相关。其机理涉及到了双交换作用、电荷有序和极化子问题。Mn元素的室温核磁共振波谱研究发现，La0.7Sr0.3MnO3样品由纳米晶粒组成的LSM多晶样品中，LSM晶粒表面和内部的Mn离子的核磁共振频率不同，即晶粒表面层的Mn离子和晶粒内部Mn离子的超精细各不相同。结合输运性质的研究结果，我们可以说低温下电阻率的极小值现象很可能确实来自于隧穿效应和LSM本征的金属导电特性的相互竞争核磁共振的研究。更深入的研究正在进行中。与此同时，还进行了铁氧体样品和纳米线样品的NMR测量工作。
3、薄膜多层膜与磁电子学

在2004年度，在该方向中，我们围绕高频软磁薄膜、磁性颗粒膜和磁电子学中的磁性半导体进行了研究，主要工作总结如下：

1）高频软磁纳米薄膜的研究

重点围绕金属软磁纳米薄膜的制备、基本物性、各向异性表征和物理内涵开展了工作。具体工作总结如下：

磁性纳米膜的制备  探索了溅射功率、氩气压、衬底温度等工艺条件对磁性纳米膜微观结构和品质的影响；并成功制备了FeCo和FeCoZr合金的磁性纳米单层膜；完成了用于薄膜结构分析的x射线衍射平行光路调整，发现随着Zr含量的增加FeCoZr合金的结构从晶体到非晶的变化规律；通过透射电子显微镜和选区电子衍射，对部分磁性纳米膜的微结构进行了分析与测试，发现制备的薄膜由尺寸均匀分布的纳米颗粒组成，初步热处理会对薄膜的微观形貌和结构产生影响。
磁性纳米膜的基本磁性  我们知道FeCo合金的饱和磁化强度均大于Co的饱和磁化强度1.7(104 Oe，因此我们制备的所有FeCo合金薄膜的饱和磁化强度均在10000 Oe以上，尤其是Co含量在30-50%范围内FeCo合金的饱和磁化强度均大于24000 Oe。我们在FeCo合金中添加适量的Zr元素，既可以满足饱和磁化强度大于10000 Oe，亦可以满足矫顽力小于30 Oe。随着Zr含量的增加，饱和磁化强度下降，矫顽力也可以降至10 Oe一下。热处理薄膜样品，既可以进一步降低矫顽力，又可以实现调节各向异性场的目的。

磁性纳米膜磁各向异性的表征方法  对于软磁薄膜，通常既不是单晶体，又不是大块磁体，其各向异性的分析十分复杂。我们总结了薄膜各向异性的测试方法可以分为两大类：直流法和交流法。直流法包括磁化曲线面积法、趋近饱和定律法、起始磁化率法、难易轴交点法；磁滞回线面积法、截距法；转矩法。交流法包括铁磁共振扫场法、变频扫场法；磁化率和磁导率法。依据常用的振动样品磁强计，我们提出了一种新的准确测量易磁化方向、各向异性常数和各向异性场的方法。对于我们目前研究的样品，FeCoZr薄膜样品的各向异性常数在
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 erg/cm3，对应的各向异性场在130<HA<500 Oe内可调。

磁性纳米膜基本磁性和各向异性的可能物理内涵  采用微磁学模拟研究了磁性薄膜的磁谱，讨论了不同饱和磁化强度、磁晶各向异性、尺寸对磁谱的影响。用数值微磁学模拟的手段计算坡莫合金条的磁谱，计算了坡莫合金条在随时间变化的外场作用下磁矩响应情况，将这个响应信号利用傅立叶变换的方法变换到频域空间，从而得到坡莫合金条的磁谱。利用微磁学模拟的手段，研究方形薄膜磁性纳米点之间的相互作用对其磁矩分布的影响。虽然进行了条状和薄膜样品微磁学模拟。同时，我们首次提出了交换耦合影响各向异性和微波磁性的思路，为此葛老师被专家特批进入了973项目的研究中。

2）软磁复合颗粒膜

2004年，我们主要开展了复合颗粒膜的研究，主要目的是在提高磁导率的同时，改善电介常数，以满足高频下的使用。现总结如下：

Co/SiO2多层膜系统  当铁磁金属层的厚度减小时，铁磁金属层从连续变为不连续，导电机制从金属性导电变为热激发的隧穿型导电，测量结果符合sheng等人的热激发隧穿理论，lnR〜T－1/2； SXRD测量表明，即使铁磁金属不连续时，样品也具有较好的周期结构，随铁磁层厚度的增加，周期结构变得更加明显。当铁磁金属不连续时，样品在室温下表现出超顺磁性，其磁化曲线可以用朗之万顺磁理论很好的拟合。室温磁电阻曲线符合Inoue理论模型。磁电阻不仅与金属层的厚度密切相关，而且与非磁性层的厚度有密切关系。当固定绝缘层厚度不变，只改变金属层厚度时，磁电阻随金属层厚度的变化出现一极大值；当固定铁磁层厚度不变，只改变绝缘层厚度时，磁电阻先随绝缘层厚度增加而增大，后随绝缘层厚度的增加只有小幅度的起伏变化。与相应的磁性金属绝缘体颗粒膜相比，磁电阻的饱和磁场比较低，这是由于在多层膜中金属颗粒之间存在磁性耦合的结果。磁电阻为-3%，达到目前国际上报道的水平。样品表现出良好的热稳定性：对磁电阻最大的样品在100oC回火60分钟，磁电阻减小为-2.8%，仅减小了-0.2%。制备时平行膜面加大小约为100Oe的磁场，会使磁电阻略微降低，这与磁性金属颗粒膜中的结果正好相反，其原因可能是加磁场后使颗粒磁矩之间的无规取向降低，进而使磁电阻降低。磁电阻随温度的变化出现一极大值，结合ZFC、FC曲线的测量，发现磁电阻随温度的变化不能用Inoue理论解释，而能用Helman理论解释，从另一个方面证明颗粒之间存在磁性耦合。首次研究了连续Co/SiO2多层膜层间的磁相互作用，发现随SiO2层厚度增加，磁相互作用从铁磁性变为反铁磁性，有关层间磁相互作用的机制还有待进一步的研究。

FeNi/SiO2多层膜系统  制备了一系列(FeNi)x（SiO2）（1-x）纳米颗粒膜，测量了其电阻率随体积成分x的变化关系。用x－ray衍射、透射电镜（TEM）研究了薄膜微结构，x射线能量色散谱（EDX）确定其成分。用VSM测量了薄膜的磁性，得到了矫顽力（Hc）与体积分数（x）的变化关系以及x－Bs（饱和磁感应强度）曲线。由此确定了在一定的体积分数下，薄膜具有最小的Hc和较高的电阻率。在Hc最小的条件下，制备了一系列不同厚度的（FeNi）（SiO2）薄膜。主要研究了矫顽力、电阻率、饱和磁感应强度随膜厚的变化关系。研究了在具有最小矫顽力的条件下，溅射Ar气压对膜的电性和磁性的影响。

3）稀释磁性半导体CoTiO2系统

以研究、控制和应用半导体中数目不等的电子和空穴的输运特性为主要内容的微电子学是20世纪人类最伟大的创造之一。在微电子学中，电子的自旋状态一般是不考虑的。已经知道，电子是自旋的载体。以前人们只是在研究材料的磁性时考虑电子的自旋问题，近几年随着纳米磁性多层膜中巨磁电阻效应（GMR, Giant Magneto-resistance）的发现和在高密度信息记录中的成功应用，以及对材料微结构的进一步研究，人们开始探讨将电子自旋和材料的磁特性应用到电子器件中，从而提出了磁电子学(Magnetoelectronics，也有人称之为自旋电子学Spintronics)的概念。目前以利用半导体自旋电子材料中载流子的自旋为目的的半导体中的自旋电子学也越来越多的受到重视。因为稀释磁性半导体既具有半导体的导电特性又具有100%的自旋极化率，因而对其的研究也越来越受到重视。2004年度在国家自然科学基金的资助下，我们初步探索了CoxTi1-xO2稀释磁性半导体中的铁磁性起源。利用脉冲激光沉积法（PLD）和溶胶－凝胶法分别制备了CoxTi1-xO2薄膜样品和粉末样品，利用XRD对其结构进行了研究；利用VSM对其磁响应特性进行了表征；利用XPS和59Co的NMR谱图分别对元素价态和Co的超精细相互作用进行了研究。得到了制备具有铁磁性的CoxTi1-xO2稀释磁性半导体工艺条件和方法。59Co的NMR谱图的测量表明铁磁性的CoxTi1-xO2稀释磁性半导体中铁磁性的起源随着制备条件和方法的不同而有很大的不同。研究还发现由于传统的结构测试方法如XRD的灵敏度相比NMR来说很低，因此利用NMR来研究稀释磁性半导体中铁磁性的起源是非常重要和关键的研究手段。
附件三、关于重点实验室下一步建设和发展的思考
在教育部和兰州大学的大力支持下，实验室的硬件设施建设上了一个新台阶。为了在科学前沿研究和国家需求方面作出更大的贡献，对实验室下一步建设和发展提出如下建议与思考：

提高学科前沿研究的水平  目前在磁学与磁性材料领域，有三大发展趋势：材料的低维化、器件的微型化和系统的集成化；信息载体由电子向自旋电子、磁光乃至光电自旋结合的方向发展；由传统的磁性材料向新材料方向发展。我们必须赶上国际发展的潮流。结合我们过去工作的特色，信息记录、磁电子学、高频磁性三大领域是我们的突破口；

切中国家对研究工作的需求  结合世界主要信息记录公司IBM、SEAGATE、TDK等公司在我国相继建立生产和研发基地，借此机会大力发展我国的信息记录行业和人才培养，这也是新加坡发展的经验之一。其次结合国家在信息行业和通讯行业中对高频信息传输和吸收中的迫切需要，大力发展高频超高频磁性材料也是一个机遇。结合国外半导体行业在我国的大量投入，利用磁电子学这一新兴学科的优势，两者相结合加快在磁电子处理和存储集成用的室温磁性半导体和远程武器监测用高灵敏磁电子探测器是未来发展的一个重要方向；

加强学术委员会的指导作用  为了更好地把握国际发展前沿和国家的需求，充分发挥实验室的优势，必须发挥学术委员会委员的作用。让专家为实验室的发展献计献策，有利于人员优化和学科发展，重点突破和与国家需求接轨；

加快学科交叉的进程  依据国家经济发展需求、磁学与磁性材料学科发展趋势和兰州大学的特色与优势，在现有研究方向和研究内容上，根据研究和开发的需要，在实验室内部整合分散在不同学科的高水平研究人员，进行学科交叉，形成创新团队；通过重大重点研究项目推动研究方向的深化和发展，研究领域的拓展，提高解决国家重大科技和科技创新的能力。这是实验室发展的关键；

加大人才引进的力度  目前实验室能承担的国家重大研究课题、国家重大项目有：超高密度信息磁存储技术与材料；信息存储与处理的特种电子材料与器件；自旋电子材料与器件；电子和光电子薄膜信息材料；高频和超高频软磁薄膜材料与器件；新型适用高效隐身材料；信息显示用发光材料；多色高亮度有机发光材料及高效白色有机电致发光器件；有色金属纳米深加工。在这些领域进一步引进高水平人才，是我们保持优势的基本保障；

提高实验管理和技术系列人员的业务素质  目前实验室已逐步走向了正规化，需要专业的管理人员对实验室的运行进行操作。现代化实验设备的改善，需要工程技术系列人员在仪器工作原理、计算机使用和外语能力三方面有相当的水平。鉴于难于请到高水平管理和实验技术系列人员的现实，必须加大对现有人员的培养。例如，我们目前的三个工程师分别在物理原理、计算机和外语有特色，相互间的学习也可以实现这一目标；

规范年终工作汇报制度  考虑到加强实验室成员间的交流，增加管理和工程技术人员对研究人员工作的全面了解，保障办公室对掌握实验室总体成就的掌握，我们将实行年终汇报制度。同时，该制度也有利于实验室人员相互促进和相互交叉。

提高对研究生科研工作的要求  研究生是目前实验室的主要科研队伍之一。提高研究生的研究水平和能力，也就是提高实验室的水平和能力。由于目前学校对研究生的要求很低，例如，硕士研究生除毕业论文外，几乎没有任何硬指标要求，所以造成很多研究生后续工作劲头不足。我们将制定计划，根据研究工作性质的不同，适当提高对研究生的要求。提高研究生的工作能力。

附件四、论文复印件
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